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SKANSKA 3, W& Z PROVNINGSRAPPORT
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ép1TS utfardad av ackrediterat laboratorium
Ackred. nr 1603
Frovring
ISOAEC 17025
Leveranskontroll Stenmaterial Provnummer 375260140  Sidan 1 av1
Bestallare Provtagningsdatum Analys datum
ABT Bolagen AB 2026-02-06 2026-02-10
Ankomstdatum ID-nummer
Jarngatan 12 2026-02-06
195 04 Rosersberg Provtagare Provtagningsplats
Kontaktperson
Germund Smeds Objekt
Produkt ABT Kungsangenkrossen 4013-418-4275
16/32 K Entreprendr
Leverantor
ABT Kungsidngenkrossen Markning
4013-418-4275
KORNSTORLEKSFORDELNING - SS-EN 933-1:2012 Gransvérden enligt: -
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8,063 0,125 0,25 05 1 2 4 5,6 8 11,2 16 224 315 45 63
Siktstorlek (mm)
Sikt (mm) 0,063/0,125/0,25| 0,5 | 1 4 | 56| 8 [11,2| 16 |22,4(31,5| 45 | 63
Analysvarde 0,6 | 1 1 1 1 2 2 2 11 55 97 100
Deklarerad
Min 0,0 0 80 98 100
Max 1,0 20 99 100
Provresultat Virde Fraktion Notering

Siktningsmetod: Tvattning och siktning

Laboratoriet har ej deltagit vid provtagningen

Ort och datum
Villsta, 2026-02-10

(omu/  SHORILAON

Samuel Skéldblom,
Digitalt utfardad signatur

Denna rapport maste aterges i sin helhet och inga uppgifter far &ndras. Provresultatet avser endast analyserat prov. Metodlista med ev. metodavsteg aterfinns pa www.skanska.se.

Skanska Sverige AB
Teknik - VTC
Rydholmsvagen 3

194 91 Upplands Vasby

Besoksadress

Styrelsens sate
Stockholm

Vallstaverken, Malarvagen

Telefon nr

SMS

Org.nr E-post

556033-9086 samuel.skoldblom@skanska.se
VAT nr Internet adress

SE 663000022901 www.skanska.se




